
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ>

(Ао цси (огн ЕстоЙ кость>)
Аdрф аа а ф,охOенr, фрrafoФко?о ,ч,!а: 14 l а7З, РGси, МфхоФхая об,., , Короrев, yn, Горщф а. I 2, пом vПI

Испытате.льный центр <<Огнестойкость>>
Акционерного Общества <<Щентр сертификации и испытаний <<0гнестойкость)

(Иi{ <Огнестойкость>> АО <<I]СИ <<Огнестойкость>>)
Аdрес месйа оt!цеспмнu dапфбцФйч: 142455, РФ.rr, МФкоФхая обл., HozurcKun райф, z. Эrе* ро!sч,,,_ Завоас@, а-6,

пл.l2,1з,l5,1l0,11'
Td/dMKc (495) ! 50-0{0l , аdрес ымроrюа поqйы: hh(aмibkfifu.fu

У ,kмь ый ifu.р fuhrcч об ацхреdчпацчч в реесD,ре аккреduпоФ,пых лчц РОСС Ru,aoo l 2l МЭ7О
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нАимIrllовАниЕ
оБрлзцА испы,гАIlий:

НАИМЕНОВЛНИЕ
И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ЗАкАЗчикА:

УТВЕРЖДАЮ
Руковолитель ИЦ ((ОпIестойкос,гьr)

Ао СИ <огнсстойкосr,ь>

М.и. клсймспов

18 uю я 2024 Z-

Плпта теплоизоляционная из минермьной (камевной) ваты BASwooL марки
BASWOoL РУФ В l90, с содержанием органических веществ не более 4,5 %,
гLrотностью 209 кг/м], габаритными размерами по д,]rиве 1200 мм, по ширияе
600 мм, толциной 50 мм. пзrотовленная с Техяическпми
условиями ТУ2З_99,19_0l0_800l5406-2019с измеяением JФ l (Взамен ry 5762_
00 1-80015406-2010 с измеяениями N, l; ]l! 2) 'ПЛИТЫ
ltплои]оляционныF иl vинLрдльной (кАмЕl{ноЙ) вАты
BASWOOL'. (BASWOOL РУФ В l90 (НГ) l200x6o0x50 ТУ 23,99,19_010-
800l5406-20l9 с Изм. J,t, l)

Орлан ло сертификации (ОIпестойкость) Акционерного Обцества (Центр
сертификации и испытаний (Огн€стойкость) (ОС <Огнестойкость) АО (ЦСИ

Место нахождения: Московская область, город Королев
Адрес юридического лица: l4l07З, РОССИЯ, Московская обл,, г.Королев,
ул.Горького, д,I2, пом. VIIL
Адрес места осушествления деrтельности: l09428, РОССИЯ, г, Москва, ул, 2_я
Ияститутскаr, д.6. стт.64, пом, l5, l6, l7(комя.504,505,506),
Т€л,/факс:(495) l 50-08-0 l,
Адрес элсктонной почты: info@tsniiskfire.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестр€ аккредитованных лt{ц
РОСС RU_0001,1lЭОЗ0 от 22,01.2014 выдан Фед€раJlьной слуrrбой по

Обчrество с огранич€нной ответствеяяостью "ДГИДЕЛЬ' (ООО "АГИДЕJIЬ),
Место нахожденfiя: Республика Башкортостан, муниципальный район
Благовещенскйй. горолское поселение город Благовещенск,
ддрес юридичес коrо лица| 45]4з4, Россия, Республика Башкортосmн, район
Благозеценский, город Благовещенск, улица Социалистическая, дом 58. Ддрес
места осушествления деятельности по изготовлению лродукции: 45З4З4,
РОССИЯ, Республика Башкортостан, район Благовец€нский, город
Благовещеяск, улица Социа,rrис,гическая, дом 74,
телефоя: r +7 з4722688l8
оГРн: l070258000240.
Адрес элек,гронной почты| office@baswool,ru

НАИМЕНОВАНИЕ И
коllтАктныЕ дАнныЕ

изГоТ()ВиТЕЛя:

l] Il (OIrlccтoйKocTbD
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lаllпй Nq j2 c/cNj -2024
, июtr, 2024 г.
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2. Ипформацпя об отборе обра]цов

l ffl*ж:#Т-,;?:ffi;ж"?;i.",";';':Т";::::!;"":fiж] ;,ilж""":nx,"x".1,JiъTilJ;
(Огхесюйкость) не нссёт отвстствснность за о,гбор образцов,

l Акт отбора образr{ов: N! 0884 стр/см/ао от i 0.06,2024 (Приложепие N9 l ).

- J. Мес'r'о о(vшссT влсния лабораrорной леягельнOсlи
l 142455, Московская обlr,, Ноl,иirскиЙ р-н, г. Электроугли, ул. Заводскм, л. 6, пом. 12, l3, 15, l l0,

l14.

4. Идептпфикацяя применяемого метода
ГОСТ З0244-94 (Матери,tлы строительные. Метод испытания яа горючесть> (метод I)
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5 Перечепь оборулования и средств иtмереllия, использоваппых прп испытанпях
аблица 1. список дования

Il9пме{оваппе оборудовlпия

I 2 ] 4

Усп овка щ, опрФслепия Фуппы н€горючих маtрФоЕ (ОГНМ) иl]/l/()гI{м

Шхаф сушильпый ШС,8Ф0l МК СПУ инll0/9/шс 2l]40? l6,0] 2025

Таблица 2. Спиl
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tll( (( )l llccJoiiKoc lь,
Л() (lL(;ll (() rlccroiiк()c lb,

Протокол пспытанхй N9 З2 clcм -2024
от (l8, ,ltоня 2021 г,

Jlисl 2

ца 2.

2 i}

Ilллейк0 иNериrcлыия мФлличесхая зOOмм (кал{брон иllllо|rlли +0,15 7l 12 2024

lърмогигромет? Testo_608_I I l(гР 5]505- lз)

0,0,50,0 ]

]lц_ l,l50{.l (гРси л!22088-07)
иIvз94Iпl llsl06220526 24 0] 2026

;аромеФ_алероид мФорологический БАММ_l (Л, Гt
,7з8_76)

]0 106 кп! 600-300

lреобраФDа,!пя tрмо]лсктrичсский ТП-К 0]2l_и_I,5
,00л000(гр си rG 26588-08)

l0(,и/тпl1 03 06 2025

Гепмоэлекrричф{ий лрФбра]овамь КТХ^ 0201-060
< l -и,т600_ 1,5-400/2000 (гр си lФ7520?_l9)

иllll0/9rlтк2 0805 l 2 0 l]00,c 11 021а25

Гермоэлектричфхий прфбразоваФь КТХА 02.0I-060
< l-И_Т600_ 1,5-400/2000 (ГР СИ Л975207,l9)

иlllI0/9rLгк 0805_1_1 0_1l00,c 21 021а25

lреобрдфваfuь rрмо!ФктDичесkrй КТХ^ 0201 070-kl
,l_T] l0,1.5,900л 000 (гР си ]vr7520? l9) 10/силlт578 05?8 l l 05 02 2025

,lзмериЕль_р€гуляюр ТРМ25I,Щl ИРР (ГР СИ lФ]855l
)8)

иIl136/ирl1l l9602 l805]2 l
]9629

-200i]
+l]00 с 25 0] 2026

,lзмеритФль_рсryлrтор УКТ]8
'гР си ]v, 26826,04 )

иlll85lирl1 060?8lз l l02] -50с,,,
+l300 t +0,5 ý 25 0] 2026

Секущомер )лектрон ый (И{Еграл c_0l, (ГР СИ л!44l54
l0) иl]/l0l9/см ]05l55 09 0l 2025

'иDя lдa2 (I'Рсим52?68,1з иIIl8]/ирlб 20 02 2025
ЗФы лаборOторпые rлектро ныс ЕТ,]00 (ГР СИ )L20555
)8)

иlу2llь-rl 09 ()l 2025

голпtи олсрлIольчilь,п ти 2 250-250t'ocРccclp80916 2l 00-00000747

ЬолUrиномер {гольчатый ТИ_1_50 25О Госпсес,р 809l6-2l 00_00000?.]6
'ftlr+0 г н i
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6. Характеристика образца испытапий
6.1 Описание образца испыт,цIий:
Образец представляет собой плиту теплоизоляционн},ю из минеральной (каменпой) ваты
BASWOOL марки BASWOOL РУФ В l90, с содержаЕием органических веществ не более 4,5 Уо,
плотцостью 209 кг/м3, mбаритными размерами по длине 1200 мм, по цирине 600 мм, толщиной 50
мм.
6,2 Идентификачия образца испы Iаний:
Информация по описанию образцов предоставлеЕа Заказчиком.
7. Подготовка обраtцов к испытаяию и копдицпопироваяие
7.1 ,Щата приемки образцов: l1.06.2024
7.2Да]а (ы) осуществления лабораторной деягельности: под|отовка и проведение испы,lаний
проводились в период с l3.06.2024 по 14.06.2024
7.3 Образцы отобраны экспертом ОС (Огн€стойкость)) АО (ЦСИ (ОгнестойкостьD, подготовлеriы
сотрудникalми ИЦ (Огqестойкость)) АО (ЦСИ <Огпестойкость> (вырезапы из плиты в размер
согласно вышеуказанному ГОСТу, п.4 настоящего Протокола).
Образец для испытания - цилиндр высотой 50 мм и 0 45 мм.
Количество образцов 5 пrт.
Согласпо п. 6.2.4 ГОСТ З0244_94 (метод I) образцы кондиционируюr. s вентилируемом
термошкафу при температуре 60 ОС в течсние 24 ч, после чего охJIаждают в эксикаторе.
Дата начала кондицйонироваЕи, образцов: l3.06.2024
Дата окончаяия кондлционирвания образцов: 14,06.2024

Таблиrlа 4. К

8. Проведепие испытаний
8.1 Испытание и результаты определения группы негорючих материмов по ГОСТ З0244-94 (метод I)

!аtпа провеdенttя uспыmанuя: 14.06.2021 Уuювltя провеОенчя uспьtпанuя:
пе перапура 22 ОС

апм. dавленuе 99,9 кПа
опп- влахносmь - 55о%

Va",*."",, < 0.5 м/с
U-,",, = 220 в

Табли IIаб

ь,

1,1l l (ОгllесIо,]кос rbD

ДО (t(СИ (Огllссrоiil()с гьD

онлициони цов
JЁ образца Масса обрдзцов до

кондициопиDовlния. п).
Масса образцов после 24 часов

конлrlциоцпDоваfi ия. лD.
Масса образцов после

охлаждснпя в ]Kctrt{aтoDel гD.
l l0.56 l0,55 I0,54
z l0,49 l0,48 l0.48
3 l0.4] l0,4з lo,42
1 l0,39 l0,з7 l0.зб
5 I0.4з 10,42 l0,4l

ЭКСПЕРИ М ЕНТЛЛЬН ЫЕ ДАННЫВ
людеItия 11ри испьпанпи:ца ).
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l l0.54 l0,0l 5 752 788
,7,79

9 790
,7,70

20 0 758 52 0
2 l0,48 9,59 8

,751 790 784 6 785 ,1,7з
12 5

,76l 54 0
] l0,42 9.69 7 750 788 717 ll 787 ,7,7l

16 9 2.
,76,7 45 0

l0,зб 9"74 6 750 789 781 lJ
,792 ,l14 l8 9 159 54 0

5 l0,4l 9.90 5 75l 79з 784 9 790 1,70 20 5 7ф]] J 4i]r l чц:л:
l7 }Еr ia3лц
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8,1 Обработка результатов
fiля каждого образца рассчитывают приросl' 'tемпературы в печи, в центре и Ila поверхности

образца:

. прпрост темпераlvры в ле,lи п- .'^ 

a 
.'=." 

-". прирос l теvпера lуры в центре обра lца-Uо 'цп 'цх.

. приросl rсмпсрат)ры на поверхllосlи обпа,r,,ur"" = 4о, -4on.

Вычисляют:
. срелпюlо арифметичсскую величину (по lIяти образцам) прироста температуры в печи, в

центре и па поверхности обрr!]ца;
. срелfiюlо арифметичсскую величину (по пяти образцам) продолхительлости устойчивого

пламенного горепия;
. потерю массы для кФклого образца (в процентах от IIачальной массы образца) и определяlот

среднlою арифмети.Iескую величину для пяти образцов.

9. flополнепий, отклояенйй или исключений из мстода fiе было.

10. Результаты, лолучеппые от впсшних поставщикоR.

Результаты, полученные от внсшних поставщиков, отсутствуют.

l1. Пожарrrо-гехническпе характеристикп

В соответствии с ГОС'Г 30244-94 п. 5.2 Образцы плиты теплоизоляци()нной из минермьной
(камеЕной) ваты BAsWooL марки BASWooL РУФ В l90, с содержанием орlilнических веществ
не более 4,5 О/о, плотностью 209 кг/м], габаритными размерами по длинс 1200 мм, по ширине 600
мм, толщиноЙ 50 мм, относятся к негорючим (НГ) материапам.

12. Заключепие о cooTBeTcTBllи

Для данного проl,окола испьпапий нет требоваIIий нормативньп документов о вьцаче заключеяия
о соответствии,
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исполнптель
Техяик-испытатсль:

}IЦ (Оlllссrойкосп)
Д() (llСИ (olllccroi]{ocTb,

Протоко-1 llспь,танllй Л9 З2 с
от <l8D пюня 2024 г

п ll -0IllE с TOfffiOcTb,
рЕIистрл циOнный Hcl;E р

рOсс RU.0001.21м эi0
JIис1 4

.В. Толстов

c\l -]()]]
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМЛЦИЯ

!ля сведения заинтересованных лиц сообщается следующее:

l. Протокол испытаний является действительным только для образцов

tIродукции, подвергшейся исIIытаниям.

2. Не допускается частичное или rrолное тиражирование протокола

испытаний без разрешения Испытательного центра.

4,

5.

3. За достоверность информаuии, предоставленной Закtвчиком,

Испытательный центр ответственности не несёт,

Настоящий протокол не является сертификатом соответствия.

страницы с изложением результатов испытаний не могут быть

использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

б. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе,

относятся только к конкретно исrrытанному образцу и не отражают

качество партии продукции, из которой взят данный образец, а также

качество всей выпускаемой продукции.

ll Ll (О гнестойкость,
ДО (ЦСИ (Огнестойкосl,ь,

Протокол пспытанпй N9 32 с/см _20]4

от (l8D люня 2024 г_

ч}J,11lilJ,ilIllll"
РЬсс,u,ooo,,"u"o

IIllcJ 5



Фото 1-2. Образцы плиты теплоизоляционной из минер,йьной (каменной) ваты BASWooL
марки BASWOOL РУФ В 190, с содерж.tнием оргапических веществ нс более 4,5 0%, плотностью
209 кг/м], габаритпыми размерами по длине 1200 мм, по ширине 600 мм, толщиной 50 мм, до и
после испьпания.

l|] l (()r l]cc,oj]Kocn,,
1() (l[(]1,1 (()t l].c Lonl()c ||,,

Протокол лспыта!lllй N9.]2 с/см "2024
от (l8, пюня 2024 г-
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Приложение l

!.lj 033а 9]8|сЦ99

,эа_16,f9|!,_оj_ц9с]г_в9_с_олqчq,lc!,I9{_оеqlс]рс,g99ть_Е _ 

^Il!д!д!l 
_,, _ _ _ _,

ъпй;йй щ, !d ФDRGф щ
М.сю нааождё яя: Республнха Бпшkортостаь, муяlцяпмъяыд рплоя Блаrовёцеgс.хй, rcродёtо. пбсФеgи. rcрод

Адрсс юрядич.ского ляФ:45]4З4, РОССИЯ, Р..публиха Башюрrcст.н, рпйон Благов.щснскнй, юрод Благов.щсясfi, уляц.
Соцнмяфич.с*аr, дол 53
Ддр€с м.ста осуцсотБл.пия д.мьноФпi 4jЗ4З4, РОССИЯ, Р.опублика БзшкорmФоп, райо Блаrciещ.ясrиfi. юрод
Бл..оь.щ.нск, улиц. СоциФистичФкOя, дом 74

,gгtц:_lQ?q21_3999?10j:clt_.ф9!:_t?_?t7_2_2_6!9!3j_.14еg_э49!тr_оgrрtI9:ть,I:_9ц,_*@_ьзiY99!ry,___ ___

-.ф"ця,чffiж.;:нfrg
Мссто !ахожд.нш: Р...тубляка Башкорrcстач, мrпицвпщьнь,й райоя Блаrcвсщ.нохчй, rcродскФ лос.леяпс город

^др.с 
Фри!ичсского лица:45З4З4, РОССИrI, Рссп}бляка Башkортос]ан. район Бла.ов.щ.яо*ий, .ород Блаrов.цея.k, упвца

Социмистяческзя, дом 53
Адрсо мсФаосущ.ствл€нпя дс продукции:45З4t4, РОССИЯ, Рсопублпко Бпшкортостац район
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Орr.н по сбртифи€цйи Оргц по фртяфхкациg "ОmФйхость"дкццФЕ€рвого Общ.отво "ЦсRр ссртификэцяи ff

.,loj_"na:,!! ]'9J!9ч9!19916] 9_I]Р.I11_L1_0_591t0_0f9]_6rЦцЦ: 5Ф q !!5З 8:0
фiФ 38}офФ фtr{ ф фf,йiiй-.?йfi 6rtйrцй*;йьj,п-ф5йY: а'рп,lrпй - - - - - - -'

М.сrc нqоftлеяия: мосхбвская обласъ, Фрод корол.в. ддр.с юрIqическо.о лица: l 4 ] 073, Россия, москозсхэя обла.т,,
.ородКоролсз, улищ Горькоrc, дом 12, помсlцснис vlti, Адр.о мсотз ооуlцсствлепи, д€ Фьностя: l09423, РОССИЯ, город
Мосkва. улищ ИпФптуЕко,2_,, дом 6, отро.пяс 64, ломсцония N! l5, l6. I7 (хом{. 504,505,506), Телефоп: +7495l50030L,

_а4реJ_,д!Elrg!!9! ц9!ц] _i]4|q@L\Il:i:цi,!:]ч:_ _ _ _

росс RU,0001.1lэо30, ---, " - - й;.!i,аi щDйФ а;пдй.йii Ё*тi Fй{-sфй;ц - -

Подтвержлепя. фоrвфъяя про!уkцни Фебобанбм Т.хя!ч..kо.о рс.лаrснrа о трсб.в.ниrх .окарной 6.золаспости
(Федершьный захоп Ф 22.0?.2008 N l2З-ФЗ)лоса.ме4.-

l

lxl
1l lCI,1 (()l li.croliцrcIl,,

Iротокол испытаfiltй ,v9 :]2 crcM
от (l8D llкrln 2024 г

х ц.0 г нi с t 0ilt(O_cTb,

DЕг$стрrциOнныи 
HUi Er

pOcc ru,ooo,, "*"o
Лисг 7

Л]lстов 9

наимвновэ{и. продущии

l, rЬfi та теплоифлrционна, из мпв.рФьлой
(к.мснпой) ваты BAswooL марg ВДswООL
РУФ В l90, с сод.р*ани.я опrаkич.([я\ вецссп
не более 4.5 о,6. плотноmю 2ое rг/м'.
га6!ритяым{ размсрsмu пофиле l200 мм, по
ширине600 мм, юIщихой 50
соот!стотояя . Т.хницсокимп услоDпями ТУ
2з.99,19-0l0_800l5406-2019 е пзм.нсви.м л! l
(В]Oм.о rv 5762,001,800l5406-20l0 с
{змепепиям{ & lirФ2) "плцты

21.04.2024

]0].l



тЕплоизоJUItц{оIдlыЕ из мйнЕрдльIlоЙ
(кАмЕIпIоЙ) вдты BAswooL., (вдswооL
РУФ В I90 GD l200x600x50 ТУ 2З,99,19-0l0_
300l5406_20l9 с изм.ll! l)
юлокIц2:2з,99,19,1l0
(од тн вэд Едэс: 6806 |00003

Дап отбора 10,06,2024
Мбdо отбора Сuад Фвой проФ/кции: Общ.стм с ограпич.ввой отв.тств.н!осФФ .АГИДВЛЪ., 45]4]4, PocclЦ,
,|е!,J ]l{u_ýlчрl]_э_чп. рrtgч !I1._о_в9чlý!9лц I9еqАqдчJ9_,9ц9чqп, I{цщ 99gIgLи9т|]:€l]9!,зоI_ z{.

Т.хпнческ{й рсглвмеmо асбовониях по*аряой безопас ости (Ф€дерФьпыfi закон от 22.07,20О8 N t 2З-ФЗ); ГОСТ Р 58972_
2020 "Оц.нk. сфтьФсвия, Обци€ правша фбора образцов д,, испьm лt продукцви при подтв.рхденяи cooTDФTвn,.i
|99]'_З_0_2З19] ЦJ}л9улр9Iв_ец Ф,сз,lдтf]Цт_ерцlл19],о_н]_!jlь_п}l.: Цт_!ду,I1орзц,]Ц l,qjg[Фчефь.,
Розульъты н.ружноrо осмотр. образцов
Номrпdьное kолп.ство l ёдяницс потсбиМrcкой упаювки: l шt,
Упаювц| плm6, в поллоне лролож.ны политялевовой пл.пхой и Ф'Еrты полипропял€цовой лсlmй. Упаkовк. нс

зтцrcтш с лgформаци€а: мпм€!оа.ние лрsдпряяпя_в!фФвитGляl адр.о
пледпрштия_изгоtовmлд в!им.uова!ие йзлеляяi номер парти' и дап изгофвлфri,
,дй_пзr I9Y!lзgLьуз{ чftr1,!3,_хо_лхl..т_ф_изделяП з ]лаюк.,с;(i;"пi;;тчiiiа --'-,
розультэты идеfr lфиiацr! образцов
для цФ.и ид.нтифиreция обрФцов фбрано l0 шт. Обрrзцы для пров.дсвп! испфаянЙ оmбра!ы из партиЙ продукции,
вцбранныхшл ц еП идентифик.цнr, О став ш исс, обрiзцы Dозвраlцёяы tаiвиftлю,
Обрацы лрсдсташяют собоI:
ГИиN rеплои,ол,циоff{ы. {з минершьной (t!меяноli) вmы BASwooL Iарки ВЛSwООL РУФ В l90, с фдержаяи.м
орфlхческпх всц.ств це боrсе 4.5 О/о, шФносrtю 209 кг/м'. габаритньiми ра]м.рамя по мипе l2oo мм, ло Ф{рппе бО0 мм,
Флцrиной 50 MMl tз.офвлснвы. s фотвfttвft! с Тсхпячсскими уФовшмп ТУ 2З.99.19_О!О-8ОО15406_2О19 с вм.н.ня.м
Л9 l (Взам.н ТУ 5762_00I_80015406-2010 lФ lj Nc 2) .ПЛttТЫ ТЕЛЛОИЗО]'IЯЦЛОННЫВ 

'ВМИНЕРАJЪНОЙ (КlrМЕНной) вдты B^swool", (вдýwооL руФ в l90 (нг) l2оохбоох5о ту u ] 99,19_otG8o0l5406"
2019 с И]м, Л! l).Харап.риФиkи продукцпй фотв.rcтзуют призпакая, ухаза!!ым 0 ТУ 2]-99,19,010,80015406_2019 о
вм.нсни.мМ l (Вмм.н ТУ 5762.001-800l5406_20l0 с{змен.ннrм9 tФ l; ]tl! 2),
Продукш,, пыпускаемая по ТУ 2]-99.19-010,80015406-2019 с изм€в€ни€м }С l (Взамен ТУ 5762_001,80015406-2010 с
измснепиямв Л! I; N9 2), преднDпачеи.длi теолоитляцяи злдняй я форуж.яий разлпчУm овлФfiо. чm продуяциi фdосФ, к объсФу обя].тыь!ого лодтвсржд.пял фотlсфrsйя тсбо.анивм техличсскиiI
р..лам.нт о требовалиfi по*ар!ой бgоласности (Фсд.рuьяьй закон от22.О?,2ОО8 N l2]-ФЗ),
r_Iр9дr_':ч{:_с99lЕg!Iву_е]_зllч:1I9YIr_fiд}: il_и4ý!цч_цлl_.4]ý_ц!!,__пr_од!]9нэ]!|11ф_41в_ре_9]t!l1tи]_trоJрфце4рj, _ _ _ _ _,
Условия храп.qи, образlrов (про6)
пляты tралятся ва крыфм смще м.ханпческих повр*ден,f, п увлаs ения, возд€йствя,
апосФерных осФков и сол!ечпых лучсЙ,
Усло!иi хрд снн, продукци{, здфикояров l!ые при отбоDе обrsцоD, сФтвотствуют лр.дсФФехлой технпческоll

fuй 
'пrъ:; 

баьйa.iй;;i - - -
Контрольны€ образцы
Контрольны. образцы бы,r хзолврованы Ф осФь!ой продtкця!, упаkованы в полязтиrФвовую пл€нку { опечатапLl
пrcткомп ос l|о. .фйкость!l вд мФft оrбора, Коятролъпы. образцы пср.даmся на овфсп.яsое храяенпс ЗOявптФю.
КоЕФольны. обрsцы подл.*ат tр!нению в соота.тсfв,и с трсбоDаяи,мr !ормативпыхдокуменФв Из.оьвптш, D теI.я{с
сфха дсй-вия фDтиdнката соогвеffвял
]- ---------' о4iчьi;i;:йJ,Jii,;6фrй.;й].j---- -----------
orlofra об отборе и спrсани, обрэзцов{пробl
оюбраняыс обр.зцы для яспьlтанм докум.птов были лол{ромнц от ооluьнол продукции,
уп.ховавь, в полиэflл.повую ш€нry и оп€чат.ны эkсп.ртом(и) ОС ''оrаёсФй{ость' 

^О 
iцСИ ''ОгнссФfiкофь! ва Mccrc

оIбор!, подпrсавшим(и) Ап обора обрsцов, я п.р.даны сту исоыт.ний, О.вёrcтв.нность за
рfiрооку, доставkу, Uияющис на дфтов.рность испьlъвlfi образцов, н.сФзмвитель,

испьlвн!ыcoбpа!цц'nРв.деgяые!rciP!roдnoод''дФьнcаш€ю'спoльФi.nм
1т_вп9rь ql K? ..A]s:аs]qя_91_ lв,оJli !р$r_с.ls_ц |]р_н_ \|]лсзн!{ ]r_cI !lЕн_}Lч{ оqрsцов (прпбr лrодуl U,t

о!.Фффф'ФdЙdелФВiбj
Дополнитёльная информаqия
В проц.фс отборэ учт€пы однородвоФь пэIляи, предdавитqьвосъ выборкя .о сосmву л коляч.стsу
обрацов яд.нтифsкацtояflым прsцакаv. Отобраяяые образцы по копструкцли, ффву я тqнФогял взюювлсния
щ.mпчвь' продуfiции, предлэзя.челф& д, р.шизацли .отребифлю. Р.зульЕm .нсщ{.Ф фмФра обраlцо,, поrволлют
судк3 об однородно.d парти{, Выборка по фставу обрsцов от!.жаст .сю сово"упносъ одяородпой проду"циt,

l ц"0 г Hi с I0л[Oс,tь,
DЕг истрдциOilныи H0l, El

рOсс,u,ооо,,"u,,о
Протокол llслытанliй Лs ]2 с/см -]0]4

от <l8, llюня 2024 г.
Jlист 8



I

rм'юuljфф оЬ.юх 
=еflфпациr 

с лфя рФrичп, сюЙсв еспол{.яift (Iдрок, модфой) йхоd фвокуDноfiя.в!фрка по юлячm.у обрвцо! поrфляй принпь р.ш.flа о фот!Фспин .цпусi!.мой пrодухцин яли пр.лсrr.лсняоп
партян при пФодимьвы{ рфуль13 Br испцънхп оыбоOки,
Пршожснн, * i&т,щ.му .ktу отбор. обр,зцовi

,-й;;;lБ{t;ййпi - -- - - -

от орr,ю по сэртgфrкаq!и

l l]l (( )I llcc lоijR)с lL,
\О (lLcl,i (()] lrccloiitro.1l,,

Протокоr лспытаяlti] М.]2 с/см -]0]4
от (l8, пl{rlt 2024 г.

ltц"0 tfiЕ с I0il[0сIь,
РЕгliстрrц$Ofi ныfr нO[Ер

РOсс RU.0001.21 з70

Дата вьцачи протокола испь,таний: l8,06.2024

Конец протокола испьrcаний J'{Ъ З2 с/см -2024 от 18.06.2024
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